
Przewidywane udziały w masie pojazdu wycofanego z eksploatacji w UE, dane  GHK/BIOIS 2006 

Material/Component 2003 ELV 
(% by weight) 

2015 ELV  
(% by weight) 

Ferrous Metal          (metale żelazne) 68% 66% 
Non Ferrous Metal  (metale nieżelazne) 8% 9% 
Plastics and Process Polyme                                           
(tworzywa sztuczne) 

10% 12% 

Tyres           (opony) 3% 3% 
Glass           (szkło) 3% 2% 
Batteries     (akumulatory) 1% 1% 
Fluids  ( płyny eksploatacyjne) 2% 2% 
Textiles      ( tapicerki) 1% 1% 
Rubber      (guma) 2% 2% 
Other         (inne, różne, pozostałe) 2% 2% 
Total 100% 100 

 


